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 ثير زمان پرداخت نهايي بر ريزنشت ترميمهاي كامپوزيت تأ

-3دكتر لعيا زهرايي–4عاطفه فاطميدكتر–3پريسا فتاحيدكتر-2دكتر مهرداد بركتين-1پروين ميرزاكوچكي بروجنيدكتر
4فريد فاضليدكتر–4دكتر آلاء شرفي

و مدير گروه-1 ، اصفهان)هاناصف(آزاد اسلامي، واحد خوراسگان آموزشي دندانپزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه استاديار
، اصفهان)اصفهان(دندانپزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان گروه آموزشي استاديار-2
، اصفهان)اصفهان(دندانپزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان آموزشي دستيار گروه-3
 دندانپزشك-4

هچكيد

و هدف از مريزاسيون نياز به زمان دارند كه معمـولاً ها براي كامل شدن پلي كامپوزيت رزين:زمينه سـاعت بـه حـداكثر خـود24پـس

مي جذب آب منجر به انبساط هيگروسكوپيك كامپوزيت رزين،از طرفي بلافاصله پس از ترميم. رسد مي م ها وارد بعد از شود كه در اغلب

تأ.رسدمييك هفته به تعادل  ريبا توجه به ازثير گذار بودن اين موارد بر  ثير زمانأتبررسي اين مطالعه زنشت ترميمهاي كامپوزيتي، هدف
.باشدميهاي كامپوزيت نهايي بر ميانگين ريزنشت ترميم پرداخت

شددنداشصت آزمايشگاهي-تجربي اين مطالعهدر:روش بررسي ح.ن پره مولر سالم انسان انتخاب 5/1با عمق Cl V فره استاندارديك

بمتر دو ميليو طول متر سه ميلي، عرض متر ميلي پس با كامپوزيت رزين ترميم شدندبه صورت لايه لايهوكال هر دندان تعبيهادر سطح و

از،از ترميم دقيقه بعد15گروه دوم،هاي گروه اول بلافاصله بعد از ترميم دندان. گروه تقسيم شدند چهارها به دندان از آن گروه سوم بعد

آب 24 و گروه چهارم پس از يك هفته نگهداري در ت ونهنم. شدند گراد پرداخت درجه سانتي37مقطر ساعت  ثيرأهاي هر گروه تحت

و لاك ناخن پوشانده دندان در ادامه. سيكل حرارتي قرار گرفتند پانصد در24به مدتوها توسط موم چسب %2فوشين محلول ساعت

و هر دو نيمه براي بررسي ميزان نفوذ رنگ در زير توسط ديسك هر نمونهوشسته متعاقباًها نمونه.قرار گرفتند به دو نيمه تقسيم شد

و براي هر نمونه28x استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي شد، مقطعي كه درجه ريزمشاهده شدند از.نشت بيشتري داشت در نظر گرفته

. ها استفاده گرديد براي آناليز داده%1/99با درجه اطمينان Man Whitneyو پس آزمون Kruskal Wallis تست

به:ها يافته  هاي گروهميانگين ريزنشت مربوط به دندانبيشترينو بود در لبه اكلوزال هاي گروه سومدندان كمترين ميانگين ريزنشت مربوط

و و ژنژيوال ديده شد شد در لبه اكلوزال گروه بين چهار دوم در لبه اكلوزال (اختلاف آماري معنادار ديده .009/0<P(اما در لبه

.دار نبود ژنژيوالي اختلاف معني

و بهترينؤم لبه مينايي هاي كامپوزيتنهايي بر ميانگين ريزنشت ترميم پرداختنشان داد كه زمان انجام مطالعه اين:گيري نتيجه ثر است

از24براي آن زمان  مي ساعت بعد تأ،باشد ترميم  . ثيري نشان نداددر حالي كه در لبه عاجي

 نشت دندان، صيقل دندان،ي كامپوزيتيها رزين:ها كليد واژه

1385/ 12/3/1392:پذيرش مقاله 4/3/1392:اصلاح نهايي20/3/1391/1383 20/3/1391:وصول مقاله
، اصفهان)اصفهان(دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان آموزشي دندانپزشكي ترميمي، گروه پروين ميرزاكوچكي بروجنيدكتر:نويسنده مسئول

e.mail:cosmeticmir@yahoo.com 

 مقدمه
ها از جمله موادي هستند كه امروزه به طور كامپوزيت رزين

يكي از معايب اصلي.شود گسترده در دندانپزشكي استفاده مي
شدن ون در حين سختـسيزاـمري پليها انقباض وزيتـكامپ
ميـب مي ريــپدي،)1(.شود اشد كه منجر به ريزنشت  زنشتـده

ملسموم،هاريـباكت ات دهان،ـمايع نفوذشامل وـهولـك، ا
ميـدي هاي محلول بين يون و ماده ترميمي  باشد وارهاي حفره

طامـو اتم رداختـپامـبه علاوه انج،)2(. يك،ور صحيحـبه
كهـزشكــبسيار مهم در دندانپه كاريـمرحل ي ترميمي است
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. ثير زمان پرداخت نهايي بر ريزنشت ترميمهايتأ . .

و دوام ترميمهـجر به بهبمن ميـود زيبايي كه در حالي،شودا
پ التهاب لثه،لاكخشونت سطحي باقيمانده باعث افزايش تجمع

ي در زمينه مطالعات زياد،)3(. شودو تغيير رنگ سطحي مي
و و اتمام صورت پرداخت هاي متنوعروششرايط متفاوت

با،ناگروهي از محقق.فته استگر فرزهاي الماسي همراه
وكرپيشنهاد سيستم خنك كننده آب را براي انجام اتمام دند

اتمام خشك مشاهده روشبيشترين ريزنشت را در استفاده از 
دند كه حداقلكركه گروهي ديگر مشاهده در حالي)4(كردند 

بهردر يكي از موا ميزان دي كه بررسي كردند دماي سطحي
و بر ذرات پركننده اثر دماي ذوب شيشه افزايش و كرد يافت

آنها پيشنهاد.به طور معناداري منجر به بهبود سطح شد
دكر هاي اكسيد آلومينيوم استفاده يسكدند در مواردي كه از
ازـحتي بهت،خشك روششود مي ،)5(.وب استـمرط روشر

و پرداختدــفرآين سطحي را بهبودد سختيـوانـتمي اتمام
در بعضي از مطالعات انجام شده، مشاهده گرديد،)6(.بخشد
ت و پرداختـخيأكه ازر در اتمام اي مختلفـهروشبا استفاده

ميـتر از حالت مشابه يا كمي سخت منجر به سختي كهي شود
و پرداختـه اتمـفاصلبلا وـاگر اتم. شده باشدامـانج ام ام

، كامپوزيت بلافاصله انجام شود يتيترميمهاي كامپوز پرداخت
گـر پذيـثيتأ بيشتر مستعد كه.رماي توليد شده استـرفتن از

اي ديگر در مطالعه،)7(. گردد منجر به عدد سختي كمتري مي
ت24پيشنهاد شد كه انجام اتمام با  اي تطابق لبه،خيرأساعت

بهـبهت ت)8(ال داردـدنب ري را  وزيتــاي كامپـرميمهـو در
 اسي با سيستم خنكـروفيل كه با استفاده از فرزهاي المـميك

شداند ريزنشت كمتري شده پرداخت،آب كننده )9(.مشاهده
Cenci وأت،2008و همكاران در سال  پرداخت روشثير زمان

و ريزنشت ترميمـسخت،را بر خشونت سطحي اي رزينـهي
ك وزيتـكامپ و دريـردنـبررسي ي از نوعـد كه تركيبـافتند

و،كامپوزيت ،س روشزمان ختي پرداخت بر خشونت سطحي
ازبلا انجام پرداخت،و ريزنشت اثر دارد اما در كل فاصله بعد

ي باعث تخريب خيرأت قراردهي ترميم در مقايسه با پرداخت
از كه گروهي ديگر در حالي،)10(.شود ها نمي وزيتـدر كامپ

رومنتيشن بر ريزنشتـان اينستپژوهشگران در بررسي اثر زم
ب ومرـاي گلاس آينـه سمان هـا رزين به اين نتيجاصلاح شده

ت و پرداختأرسيدند كه منجر به ريزنشت كمتري خير در اتمام
)11(.شود مي

ه اثرـري در زمينـفوق، پژوهش كمت مطالعات در مقايسه با
صونهايي بر ريزنشت ترميم پرداخت زمان رت هاي كامپوزيت

اسـگ و از آنجا كه رفته از%75دقيقه بعد از نورتابي15-10ت
مي مريزاسيون پلي و انقباض كامل مريزاسيون ناشي از پلي شود
مييندآبا فر اغي تحت عنوان جذب مايعات جبران لب گردد كه
از رزين ميهفت ها پس از اين هدف،)12(.درس روز به تعادل
ريـنهاي رداختـپر زمانـثيأتايسهـمقهـمطالع زنشتـي بر

مي هايوزيت در زمانـترميمهاي كامپ . باشد مختلف

 روش بررسي
ي بر روي سطح باكالـآزمايشگاه-يـه تجربـدر اين مطالع

پرـدنشصت درر سالم انسان كه طي شش مولـهدان ماه
طول با Cl Vيك حفره آوري شدند جمع%2محلول تيمول 

و عرضرـمت ميلي5/1، عمقرـمت دو ميليژواليـوزوژنـاكل
اسيـبا استفاده از فرز فيشور الممتر سه ميليوديستاليـمزي
و توربين ) Original Bur Head Size-Teeskavan Iran( تخت

)NSK-Japan (شدـتهي يك واليـلبه ژنژيها تمام حفرهدر.ه
هر CEJ زيرمتر ميلي و براي يـدنده قرار داشت ك فرز دان از

ش نگـهد سپس دندانجديد استفاده وا در آب مقطر هداري شده
ههم. تايي تقسيم شدند15روهـگچهار به صورت تصادفي به 

ابتداكه گرديدندترميم بدين صورت ها با روشي مشابه نمونه
پوـهر دندان به وسيل وآه و هوا شسته گر آب ،رديدـخشك

 Clearfil SE bondمورد استفاده در اين مطالعه عامل باندينگ
)Kurary Medical Inc.Japan (باشدميكه سلف اچ ادهزيو بود
قسمت با اپليكاتور، نياز به اچينگ جداگانه حفره ندارد ابتداو

شداول  سيو اعمال با جريان ملايم هوا خشك ثانيهپس از
ازوشد سپس قسمت دوم باندينگ استفاده،گرديد با استفاده

شدروي سطح حفره، جريان ملايم هوا و بر اساس پخش
توسط دستگاههـثانيبيسته سازنده به مدتـور كارخانـدست
نورتابي QTH (Coltolux 2.5-Colten/ Whaledent-USA) لايت
 A2 )Filtek Supreme, 3Mبا رنگ كامپوزيت هايبريد. شد

ESPE,USA(لاي و هر هـ، در دو لايه درون حفره قرار داده شد
سـدستور كارخان بر اساس ثانيه كيور چهل ازنده به مدته

گ15.شد بلاـدندان فاصله پس از ترميم توسط ديسك روه اول
.شدند پرداخت)Sof-lex,3MESPE,USA( لكس نارنجي ساف

كشيده شد ثانيه بيست جمعاًبار ده بر روي هر نمونه، ديسك
ب قـان مورد استفدـدنيك رايـو هر ديسك گـاده رفتـرار

، نمونه15دوم بعد از اي گروهـه نمونه هاي گروه سوم دقيقه
و نمونه 24 37هفته در آب مقطريك هاي گروه چهارم ساعت

آن رادـگ درجه سانتي و پس از  سپس.شدند پرداخت نگهداري



271 

 1392پاييز،3، شماره25دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

و همكاران بروجني پروين ميرزاكوچكيدكتر

گ تـدندانهاي هر سيكل حرارتي پانصد ثيرأروه جداگانه تحت
ر تند كه مدت استقراقرار گرف گراد سانتي درجه55-5 بين دماي
بر روي تمام قسمتهاي در ادامه. ثانيه بودبيست در هر دما
دردو،هر دندان لايه لاك ناخن زده شد به نحوي كه لاك

و ژنژوال با لبه ترميم فاصله داشت در ليتر يك ميلي اكلوزال
و ديستالي ترميم حالي شد كه لبه مزيالي توسط لاك پوشانده

ن .ج ايجاد نكندواحي تداخلي در نتايتا ريزنشت ساير
24هاي هر گروه به مدت نمونه،پس از خشك شدن لاك ناخن

اتساعت ول رنگي فوشينـاق درون محلو در درجه حرارت
2) %Basic Fuchisin,Merek,Germany(از داده قرار شدند بعد

و هر نمونه شسته با آب جاري ها كاملاً نمونه،گذشت اين زمان
 ,Diamond cutting Disk, Gota( طرفهدو اسيديسك الم وسطت

Switzerland(ميكروموتور دستگاهو )Micromotor,Marathon,Korea (
صورت بوكولينگوالي در جهت محور طولي دندان از وسط به

براي جلوگيري از آسيب ديدن. ترميم به دو نيمه تقسيم گرديد
ه و به منظور خنك كردن ديسك در نگام برش از ترميم

آنپس. گرديداده اسپري آب استف در از مقاطع به دست آمده
 X28 با بزرگنماييو)EGC,Russia( ميكروسكوپزير استريو
ي كه ريزنشت بيشتريـه مقطعـبراي هر نمون.دـبررسي شدن

.داشت در نظر گرفته شد
لبـبن درجه نـاي به واسطه نفوذ رنگ در مارژيهـدي ريزنشت

:و ژنژوال به ترتيب زير است اكلوزال

)مينايي(مارژين اكلوزال

0=ح .دندان ديده نشدد فاصل ترميمنفوذ رنگ در
1=ح خطـدندان كه حداكثد فاصل ترميمنفوذ رنگ در ر تا

DEJ گسترش يافته است.
2=خطد فاصل ترميمنفوذ رنگ درح گذشته DEJدندان كه از

.اما به ديواره آگزيال نرسيده است
3=ح آگ ترميمد فاصلنفوذ رنگ در زيالـدندان كه به ديواره

.رسيده است
.نفوذ جانبي رنگ در عاج كه به پالپ رسيده است=4

) عاجي( مارژين ژنژوالي

0=ح .دندان ديده نشدد فاصل ترميمنفوذ رنگ در
1=ح دندان كه كمتر از يك دومد فاصل ترميمنفوذ رنگ در

.فاصله تا ديواره آگزيال گسترش يافته است
2=ح دندان كه بيش از يك دومد فاصل ترميمنفوذ رنگ در

ا ما به ديواره آگزيالي فاصله تا ديواره آگزيال گسترش يافته
.نرسيده است

3=ح دندان كه به ديواره آگزيالد فاصل ترميمنفوذ رنگ در

.رسيده است
)13(. نفوذ جانبي رنگ در عاج كه به پالپ رسيده است=4

 گرديد ثبت هاي مخصوصي ها در فرمهدرجه ريزنشت نمون
پسوKruskal-wallis ها از آزمون سپس براي آناليز داده

از Man-Whitneyپارامتريك غير آزمون  Boneferoniبا استفاده

adjustment انجام گرفت .

ها يافته
و در اين مطالعه بيشتر نمونه والي ژنژي ها در مارجين اكلوزالي

ح هاييو تعداد نمونه را نشان دادنديكد درجه ريزنشت در
چهكه ريزنشت در درجات  و .د كم بودـرا نشان دادنارـسه

و، با توجه به تفاوت درجه)1جدول( بندي در مارجين اكلوزالي

.باشندي اين دو مارجين قابل مقايسه نميژنژيوال
و بقيه گروه) اييمين(در لبه اكلوزالي هب(ها بين گروه كنترل

گ وجيـاختلاف آماري معن) روه دومـجز و در ود داردـدار
و چهار تفاوت مقايسه بين گروهي هم تنها بين گر وههاي سه

به)2جدول(.دار نبود معني اما كمترين ميزان ريزنشت مربوط
كه روه سومـگ حـنمون13بود يكه ريزنشت در را نشاند

.دادند
و بين گروه كنتر در مقايسه بين گروهي در لبه عاجي نه تنها ل

گ دار ام از گروهها تفاوت معنيكد ها بلكه بين هيچروهـديگر
به)2جدول( آماري مشاهده نشد، اما كمترين ريزنشت مربوط

هاي اين گروه بدين صورت كه تمام نمونه.روه سوم بودـگ
داشتنديكيا صفرد ريزنشت در ح.

 بحث
اي براي ترميم ضايعات ها به طور گسترده وزيت رزينكامپ

بهسرويكال دلايل زيبايي، نداشتن جيوه در مقايسه با آمالگامي
و بانـدندان ساـي دند به اده از سيستمهايـدان با استفـختمان

ي خطيـحرارت انبساطريبض.دـشونمي ادهـباندينگ، استف
دچهارتاسهها كامپوزيت ندان است كه همراه برابر ساختمان

ح فشاري ون،ـمريزاسييـبا انقباض ناشي از پل فدر اصلـد
و دن ميـدان ايجـترميم د كه عموماً منجر به ايجاد فاصلهـكن اد
ت اتـترميم ضايع. شودمي دانـدنو بافت رميميـبين ماده

هميشه يك مشكل بزرگ بودهها سرويكال با كامپوزيت رزين
 باند هيچ مينايي برايكه است، به خصوص جايي

. مارژين ژنژوالي وجود ندارد
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. ثير زمان پرداخت نهايي بر ريزنشت ترميمهايتأ . .

 عاج نيز احتمال ايجاد درز را زيادبه چسبندگي ضعيف
ري مي و به دنبال آن ميكند ميده زنشت رخ رد منجوانتد كه
لبـي ثانـوسيدگـپهب ياهـويه، تغيير رنگ و اي، التهاب پالپ
دنـاف (دان شودـزايش حساسيت هـلعدر اين مطا،)3،14-15.

15به مدت پرداختر انداختن زمانـه مينايي، به تأخيـدر لب
چندقي ه اما گذشتـنشت نداشتداني بر ميانگين ريزـقه، تأثير
لبـساعت تا يك هفت 24 ي را به طورـه مينايه، ميزان ريزنشت
ميـمعن ازـاز آنج.دـده اداري كاهش ساعت،24ا كه پس
، رداختـپ ام عملـنجا)12(شودمي ون كاملـمريزاسي پلي

آ و تغييرات حرارتي ناشي از چنـن تأثياسترس برـدانـر ي
گـاز طرفه،ـاي موجود نگذاشتـهريزنشت ترميم روهـي در

وـمريزاسي چهارم علاوه بر كامل شدن پلي ون، جذب آب
يك انبساط ناشي از آن تواند در كاهش ريزنشتمي هفته طي

.مؤثر باشد
ژنـدر لب ناـه و عـحيژوالي گـه اتصال به هاروهـاج، مابين
و همكاران در سال Antoniadi. ديده نشد داراـف معناختلا
ك 1991 د كه در تمام موادـردنـدر پژوهش خود مشاهده

از پرداخت اتمامبررسي شده، تأخير در  روشهايبا استفاده
ياـاد سطحي با سختي مشابـمختلف منجر به ايج  كميه

 رداختـپو اتمامهـشود كه بلافاصلمييـتر از حالت سخت
هـو همكاران در مطالع TYنــهمچني،)7(.ام شده باشدـانج

درـمشابه عن 1998ي كه زمـو تحت وامـاتمانـوان اثر
دنـهات سطحي ترميمـبر خصوصي پرداخت دانـاي همرنگ

)16(.انجام دادند به نتيجه يكساني رسيدند
هـنيز نتيج 2002ن در سالو همكارا Guilhermeهـمطالع
وـمشابه ت اتمام روشي در مورد اثر زمان ي سيلـوانايـبر

ساعت24آنها،وزيت داشتـكامپ اي دو ماده ترميميهـلب
درـتأخي باـروفيلـوزيت ميكـاي كامپـهرا در ترميم اتمامر د
فـاستف و در شرايط مرطوب پيشنهـاده از ادـرزهاي الماسي
)9(.كردند

Venturini در مورد 2003و همكاران در تحقيقي كه در سال
ازـاثر زمان استف ي گلاساـه نشت سمانوسايل بر ريز اده

انجام دادند، با توجه به كاهش ومر اصلاح شده با رزينـآين
)11(. كردندرا توصيه پرداختو اتمامريزنشت، تأخير در 

Yalçin دو دو 2006ر سال همكاران  روشبه بررسي اثر
وزيت جديدـت سه نوع كامپروي ريزنش پرداخت مختلف بر

ت و ClVايـهرميمـدر مقـيافتندرپـرداختنـد بهاـد كه ومت
و در مارژين ميناي وزيتـريزنشت در انواع كامپ بـها ه طوري

يواليريزنشت در لبه ژنژيدرجه بنديريزنشت در لبه اكلوزاليدرجه بند گروه

-0123401234

012130013020 كنترل
03651011031 دوم
113100312000 سوم

28500013200 چهارم
3252381349251 جمع

 لبه ژنژيواليPv لبه اكلوزاليPvهامقايسه گروه
68/051/0 گروه دوم-گروه كنترل
001/016/0* گروه سوم-گروه كنترل
001/093/0* چهارمهگرو-گروه كنترل
001/0056/0* گروه سوم-گروه دوم
003/030/4* گروه چهارم-گروه دوم
16/0/.38 گروه چهارم-گروه سوم

و ژنژ:1جدول دريپراكندگي درجه نفوذ رنگ در لبه اكلوزالي  گروه چهاروالي

 والييلبه ژنژو مقايسه ميانگين ريزنشت در لبه اكلوزالي:2جدول

با%009/0وجود اختلاف آماري معني دار در سطح* اطمينان%1/99يا
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و همكاران بروجني پروين ميرزاكوچكيدكتر

ما بارزي تحت تأثير سيستم پرداخت نمي ژينرباشد ولي در
ب پر سيستمـه طور بارزي تحت تأثيعاجي وهاي نوع رداخت
وزيتـن ريزنشت در كامپريـبيشتو باشدميها وزيتـكامپ

.باشدمي در كامپوزيت نانوفيلكمترين ريزنشتونانوهيبريد 
)17(

ميات فوقـبر اساس مطالع در شود مشاهده  اتمامكه تأخير
و هم در كاهش پرداختو هم در بهبود خصوصيات سطحي

م .ثر استؤريزنشت
در Powers ،Camacho از سوي ديگر پژوهشيو همكاران

و 2006در سالهك خشونتبر پرداخت روشبر تأثير زمان
و ريزنشت ترميم هاي رزين كامپوزيت انجام سطحي، سختي

و دريافتند كه تركي دادند  روشبي از نوع كامپوزيت، زمان
كل پرداخت در پرداختبر آنها اثر دارد اما در بدون تأخير

باـمق ها وزيتـتأخيري باعث تخريب در كامپ داختپرايسه
)10(.شود نمي

Cenci به بررسي 2008اي در سال ارانش طي مطالعههمكو
براثر روش و زمان آن هاي سطحي روي ويژگي هاي پرداخت

و از توانايي سيل لبه كامپوزيت اي ترميمهاي كامپوزيت بعد
و مشاهده كردنـسال پرداختنگذشت يك  د كه پرداختـد

و يا مشابهـوري كارايي بهتـف ويـري  را در ميزان ريزنشت
پـسطحخشونت تأـي نسبت به و نيزـخيرداخت ري دارد
و بيشتروميكر هاي كامپوزيت ين فيل كمترين خشونت سطحي

ميـسخت وــدهني سطح را بعد از گذشت يك سال نشان د
مختلف تفاوت هاي همچنين ميزان ريزنشت در بين كامپوزيت

(ي نداردبارز .18(
در. آيد چسبندگي موفق به مينا نسبتاً با سهولت به دست مي

پي حالي عـونـكه ايجاد اج بسيار دشوارـدي قابل اعتماد با

ت انبساط ناشي تأثير مثب تواندمي موارد بيان شده،. باشد مي
اگ.دــكنيـاز جذب آب را خنث بهـدر ضمن حتي ر جذب آب
گ ه تنها حالت نوعي تطابقـاين فاصلردد،ـبستن درز منجر
پيـنزديك بين كامپ و دندان است بدون اينكه درـوزيت وندي

نت،)19(.ميان باشد ه بر روي لبهـايج اين مطالعـدر مورد
تأي با وجود يك باند مطمئنـميناي ر در عملـخيدر مينا

ا البته. ثر مثبت بر روي كاهش ريزنشت داردپرداخت ترميم
م تواند ناشي از باند بهتر مينا باشد كه حتي بعدياين حالت
تأـيزاسيمريـاز حداكثر پل رـثيون بر روي محل اتصال مينا

كـنداشت و وارد تحـه ريكات ناشي از پرداخت ترميم هم ردن
.ثير منفي خود را با گذشت زمان كمتر نشان داده استتأ

 ها كم گزارش شده استدر لبه عاجي ريزنشت در تمام گروه
و اين نشان ريزنشت يك داشته مورد درجه49در مجموع اند

دهد كه باندينگ سلف اچ بر روي عاج همراه با ريزنشت مي
و دادن فرصت بيشتـب كمي مي ر برايـاشد اما گذشت زمان

بـمري پلي در لبهر پرداخت ترميم با تأخير زاسيون اثر مثبتي
.ژنژيوالي ندارد

 گيري نتيجه
نشت در ايج به دست آمده كمترين ميانگين ريزبا توجه به نت

و مينايي(هر دو لبه   پرداختانجام(در گروه سوم) عاجي
مي) ساعت24بعد از ميــگ مشاهده و پيشنهاد كه ردد شود

باعث كاهش پرداختساعته24احتمالاً به تأخير انداختن 
و بهتر است ترميمشو ريزنشت مي بلافاصله هاي كامپوزيتد
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